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COJINETES PARA MOTORES A DIESEL

ENGINE BEARINGS FOR DIESEL ENGINES
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COJINETES PARA MOTORES ENFRIADOS POR AIRE Ll

ENGINE BEARINGS FOR AIR COOLED ENGINES ®

TRABAJO NORMAL/NORMAL DUTY
COJINETES DE ALEACION SOLIDA / SOLID ALLOY ENGINE BEARINGS

ALEACION / ALLOY SILVERLINE AA-ZP3S

No, JUEGO/SET No.PARTEPART | PIEZAS .
SILVERLINE SILVERLINE PIECES | MOTORESENGINES:
Mi-979 | NP-9791-00C 2 | VOLKSWAGEN 1.3-1.6 EXT. STD. FD (ENFRIADOS POR AIRE/AIR COOLED)
NP-6792-C0C 1
NPBTHCO0 1
NP-6799-C0C 1

EEMPLD DE COMPOSICION VOLKSWA GENVOLKSWASEN COMPORITION SALPLE

CONSTRUCCION/CONSTRUCTION STD.

RANGO DE ESPESOR
THICKNESS RANGE
STD.
"1—- ALECION SOLIDA DE LUMINIO
oy SOLID ALUMINUM ALLOY
_ AA-ZP35 0.19645” - 0.19606"
| | '1| ¥ ' 1) BOTORES A GASOEMIA ENFRIADS POR &RE.
: L |l GASOLINE ENGINES AIR COOLED,
| Tt (N Vo 2) ARANDELAS PARA MOTORES ADIESEL
| || II -i THRUST WASHERS FOW [NESEL ENGINES.
Yool il | RECUBRIMIENTO GENERAL/TOTAL COATING
]\ k. | | ’ | PAELICULADE PLOMO-ESTANO
it \ | I [ TIN-LEAD FiLM 0.00005"
) l\ l‘;'\ | |
1'.‘.\‘.- \I\\ \ |

ANALISIS DE LA ALEACION / ALLOY ANALYSIS

SILVERLINE AA-ZP3S
ESTANO (Sn) 0. 2% MAX. MAGNECIO {Mg) 0.3-0.6% © (SAE-192)
SILICIO (Si} T.2-20% MANGANESO (Mn) 0.3% MAX. OMO RESIDUIOH
COBRE (Cu) 0.9-1.2% FIERRO (Fe} 0.6% MAX, Eﬁnﬂu‘rg&" 8O- Ilﬂﬁm
ZING {Zn) 4.5-5.8% OTROS 0.5% MAX.
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